Technisches
Merkblatt

SUNDO Spritzspachtel Fein

Zur rationellen Spritzbeschichtung im Grof3flachenauftrag.
Geeignet zur Erzielung von Oberflachen der Qualitats-
stufen Q 3 und Q 4 sowie zur Sprenkelung der Flachen.

Verwendungszweck:

SUNDO Spritzspachtel FEIN st
eine  verarbeitungsfertige, ge-
schmeidige Spachtelmasse auf
Kunstharz-Dispersionsbasis far
innen. Einsetzbar zur rationellen
Spritzbeschichtung im Grol3-
flachenauftrag auf Wand- und
Deckenfléachen.

SUNDO Spritzspachtel FEIN st
nach anndssen filzbar und gut
schleifbar.

Farbton:
WeilR

Glanzgrad:
Matt

Materialbasis:
Kunstharz-Dispersionsbasis

Verpackung:
25 kg

Anwendungsbereich:
Innen

Lagerhaltung:

Kuhl, jedoch frostfrei. Ca. 1 Jahr
im ungedffneten Originalgebinde
lagerfahig.

Reinigung der Werkzeuge:
sofort nach Gebrauch mit Wasser
und Seife

Trockenzeit:

Je nach Schichtstarke bei +23 °C
und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit
nach ca. 12-24 Std. oberflachen-
trocken und Uberarbeitbar.

Verbrauch:

Im Spritzauftrag ca. 1,5 kg / m2 pro
mm Schichtdicke. Zur Sprenkelung
ca. 400 - 700 g / m? je nach
gewunschter Struktur.

Bei Bedarf ist die genaue
Verbrauchsmenge durch eine
Probebeschichtung zu ermitteln.

Untere Temperaturgrenze bei der
Verarbeitung:

Nicht unter +5 °C Luft- und
Objekttemperatur verarbeiten. Fir
eine geschmeidige Verarbeitung
sollte die Materialtemperatur
oberhalb +10 °C liegen. Die
Hinweise der Spritzgeratehersteller
beachten.

Untergrundbedingungen:

Untergrinde missen fest, sauber,
trocken, frei von Verschmutzungen,
Ausblihungen, Verfarbungen und
trennenden Substanzen sein. Bitte
VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3
und die BFS-Merkblatter beachten.

Verarbeitung:

Material mit leistungsstarken Air-
less-Kolbengeraten, Putzférder-
maschinen oder Trichterpistolen
auftragen und sofort mit
Stahlglattern abziehen. Eventuell
auftretende feine Luft-blasen nach
kurzer Abliftzeit nochmals nach-
glatten. Das  Material kann
angefeuchtet gefilzt

bzw. trocken geschliffen werden.
Nach Trocknung der plange-
spachtelten Flache kann ein
Sprenkelauftrag in feiner bis grober
Struktur, je nach Verdinnung und
Dusenweite erfolgen.

Spritzdaten Grof¥flachenauftrag:
Spritzdruck: ca. 150-180 bar
DusengréRRe: 0,035 — 0,043"

Sprenkeln Airless:
Spritzdruck: ca. 50 bar
DusengrofRe: 4mm
Foérdermenge: > 6 |/ min

Sprenkeln Putzspritzanlage:
Spritzdruck: Anlagenabhéngig
DusengréfRe: 4 — 10mm

Die gespachtelte / gesprenkelte
Flache ist vor der Weiter-
bearbeitung zwingend zZu
grundieren!

Hinweise:

e Nicht fir Feuchtraume ge-
eignet.

e Durch die Verwendung von

natirlichen  Fullstoffen  sind
geringe  Farbtonunterschiede
maglich.

e Bei Verwendung von Putz-
fordergeraten kann, ein Abrieb
stattfinden.  Bitte die Her-
stellerangaben beachten

e Bei rauen, strukturierten Unter-
grunden ist zur Erzielung einer
glatten, ebenen Oberflache
evtl. ein Nachspachteln
erforderlich.

e Bei dichten, wenig saugenden
Untergriinden  kdnnen feine
Luftblasen entstehen. Diese
kénnen nach kurzer Abliftzeit
durch  nochmaliges Glatten
entfernt werden. Der Zeitpunkt
des Nachglattens ist abhangig
von Temperatur und
Luftfeuchtigkeit am  Objekt.
Sollten  wiederholt  Blasen
entstehen, ist der Glattvorgang
zu wiederholen.

e Bei der Uberarbeitung von
gipshaltigen  Spachtelmassen

kann es aufgrund  von
langanhaltender Feuchte-
einwirkung zu  Anquellung,

Blasenbildung und Ab-
platzungen kommen. Deshalb
ist fur eine rasche Trocknung
durch ausreichende Luftung
und Temperatur zu sorgen.
Merkblatt Nr. 2 ,Verspachtelung
von Gipsplatten® Bundes-
verband der Gips- und
Gipsplattenindustrie beachten.

Vor_ __der  Verarbeitung das
Sicherheitsdatenblatt lesen!
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Entsorgungshinweis:

Flussige Materialreste bei der Sammelstelle fiir Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfélle
oder als Siedlungsabfélle bzw. Hausmdill entsorgen.



